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Sentiu falta de alguma informacao neste documento?
Fale com nossa equipe pelo chat!
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ARGAMASSAS E REJUNTES

Qualidade e Confianga

Argamassa Multiuso
Superflex 8 em 1

Para assentamentos que exigem um alto desempenho fisico

Embalagem
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Indicacao de uso

A argamassa multiuso superflex 8 em 1Liga Tex € especialmente indicada para
assentamentos que exigem um alto desempenho fisico:

e Lajes, sacadas em edificios comerciais, metrds, shoppings, fachadas ou ambientes
similares;
Pisos e paredes de ambientes interno e externos;

e Na parte externa de churrasqueiras, fogdo e forno a lenha, lareiras, desde que
executados com tijolos macicos de barro;

e sobreposicio (piso sobre piso e azulejo sobre azulejo) em areas internas e externas.

e Pecas ceramicas do tipo grés, semi-grés, porosas, monoporosas, porcelanatos,
marmores, granitos e pedras naturais em ambientes que ndo excedam temperaturas
constantes menores que 10°C ou maiores que 70°C;

e Areas de trafego intenso de pessoas.



Tamanho maximo das pecas

Assentamento convencional Sobreposicao Fachadas (até 20 andares)

120x120cm (14.400 cm?) 80x80cm (6.400 cm?) 30x30cm (900cm?)

Nao indicado

e Ambientes com temperatura constante menores que 10°C ou maiores que 70°C, como
camaras frigorificas, interiores de churrasqueiras, fogao ou forno a lenha e lareiras;

e Sobre base de madeira, parquet, vinil, metal, fibra de vidro, aglomerado ou pinturas;

e Sobreposicao de pastilhas de vidro ou porcelana em revestimentos ou pisos ceramicos,
porcelanato e pedras naturais;

e Pastilhas especiais com acabamento metalizado;

e Bases ou qualquer substancia que impeca a aderéncia.

Especificacdes

A argamassa multiuso superflex 8 em 1 Liga Tex € uma argamassa desenvolvida para
assentamentos que exigem alta flexibilidade e resisténcia mecanica, classificada como tipo
ACIII conforme NBR 14081.

Preparo da base

A preparacdo da base e a execucéo das juntas devem ser conforme a norma NBR 13753.
A base deve estar plana e sem desvio de prumo.

O reboco e 0 emboc¢o devem estar curados por no minimo 14 dias.

Utilize impermeabilizante Liga Tex Veda Liga para impermeabilizar bases com umidade ou
em contato direto com o solo.

Limpe a superficie removendo residuos de po, dleos, tintas e outros materiais que possam
prejudicar a aderéncia.

Umedeca a base em dias quentes, em contato com sol, vento ou quando a base for muito
absorvente.

Proteja pecas de aluminio e metais ndo tratadas, pois podem manchar em contato com a
argamassa.

Preparo do piso

As placas devem estar secas, limpas e isentas de pd, engobe ou particulas que impecam a
aderéncia da argamassa colante.



As placas devem ter a mesma espessura para evitar desnivel no assentamento e garantir a
aderéncia.

Evite o contato da argamassa com a superficie das placas, pois podem causar manchas e
dificultar a limpeza.

Preparo da massa
Prepare a argamassa num recipiente estanque e limpo.

Utilize 20 kg da argamassa multiuso superflex 8 em 1 Liga Tex em 4,1 litros de dgua potavel.
A quantidade de agua pode variar em até 5% (+205ml), faca o ajuste de dgua conforme
necessidade, como em dias muito quentes e com vento forte. Misture até obter uma massa
homogénea.

Utilize a argamassa no maximo em 2 horas apds a mistura, proteja contra o sol, vento forte e
chuva.

Assentamento

Com o lado liso da desempenadeira, aplique uma camada de argamassa de 3mm a 6mm na
base, em uma area que nio ultrapasse 1m? em seguida passe o lado dentado da
desempenadeira em angulo de 60° formando corddes continuos e uniformes.

A escolha da desempenadeira a ser utilizada depende do tamanho da placa a ser assentada.
Para placas de 400cm? (20x20cm) desempenadeira de 6x6x6mm pecas maiores que
400cm? desempenadeira de 8x8x8mm.

Para placas maiores que 900cm? (30x30cm) ou com empenamento positivo maior que Tmm,
aplique argamassa em dupla camada, ou seja além de aplicar na base, aplique também no
verso na placa.

Assentar as placas sobre corddes frescos de argamassas, pressionando com movimento
vibratdrio.

Bata com martelo de borracha sobre toda a superficie até conseguir o total esmagamento
dos corddes de argamassas.

Utilize a largura especificada pelo fabricante da placa para as juntas de assentamento.

Instrucdes especiais para sobreposicao (piso sobre piso ou
azulejo sobre azulejo)

Certifique-se de que as pecas pré-existentes estejam estruturalmente firmes. Limpe a
superficie removendo residuos de po, dleos, tintas ou outros materiais que possam
prejudicar a aderéncia. Para sobreposicdo em dreas externas a superficie pré-existente deve
ser picotada (abrir pequenos cortes) em no minimo 70% da érea total. Para sobreposicdo de



pecas a argamassa deve ser aplicada em dupla camada, ou seja, deve-se aplicar argamassa
na base e no verso da placa com desempenadeira dentada de 8x8x8mm para qualquer
tamanho de placa. Assente as novas placas em posicdo contréria as preexistentes.

Aguardar 72 horas para trafego leve e inicio do rejuntamento.

Atencao

Verifique a aderéncia, removendo aleatoriamente algumas placas, imediatamente apds o
assentamento, observando o verso que deve estar totalmente impregnado de argamassa
colante.

Nao assente as placas sobre corddes de argamassa colante com formacao de pelicula
superficial. A formacéao de pelicula esté diretamente relacionada as condicdes climaticas do
local.

A falta de dupla camada quando necessario pode ocasionar o descolamento das placas.

Placas maiores que 900cm? (30x30cm) ou empenamento positivo maior que 1mm aplique a
argamassa em dupla camada, ou seja, ha base e no verso da placa.

Siga sempre as instrucdes de preparo e aplicacdo descritos nesta embalagem.

Limpeza e liberagdo do trafego
Apds 1 hora do assentamento, remova o excesso de argamassa nas juntas de assentamento.
Limpe as placas com pano limpo e levemente umido antes da secagem da argamassa.

Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 24 horas para o transito do pessoal da
obra e o inicio do rejuntamento, com cuidado.

Liberacdo de trafego final: 14 dias.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem diretamente de condicdes ideais de
limpeza e preparo da base, preparacdo das placas, condi¢cdes climaticas, preparo do
produto e do modo de aplicacao, fatores externos, os quais ndo sdo de controle da Liga Tex.
Por conta dos fatores externos citados acima, o rendimento e o desempenho do produto
podem apresentar variacdes, atente-se as condicdes de aplicacao.

Cuidados

Utilize equipamento de seguranca, 6culos e luvas de borracha.

Mantenha longe do alcance de criancas e animais domésticos.



Em contato com a pele lave em agua corrente.

Em contato com os olhos lave imediatamente com agua corrente e procure auxilio médico.

Se ingerido procure imediatamente auxilio médico.

Consumo

Assentamento convencional de placas até 900cm?, aplicagdo somente na base -
aproximadamente 4,0kg/m?2.

Sobreposigdo ou assentamento convencional de placas acima de 900cm?, aplicagdo na base e
no verso (dupla camada) - aproximadamente 8kg/mZ.

Propriedades e caracteristicas

Requisitos Método de Unidade Tipo ACIII
ensaio

Tempo em aberto NBR 14081-3 min =20
Resisténcia de aderéncia a tracdo Cura normal =10
aos 28 dias, em fungédo dos tipos
de cura Cura submersa NBR 14081-4 MPa =10

Cura em estufa =10

Estocagem

Mantenha em local seco e arejado, na embalagem original fechada com empilhamento
maximo de 1,5 m de altura.

Validade

12 meses a partir da data de fabricacéo, respeitando as condi¢cdes de estocagem.

Composicao

A argamassa multiuso superflex 8 em 1 Liga Tex, € composta com cimento Portland, aditivos
minerais, cargas minerais, polimeros flexiveis.
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